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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES

Assunto: RECAPEAMENTO ASFALTICO
Local: Travessa Benedito da Silva Costa e parte da Rua Joao Miguel
Bairro Pedro Leme - Roseira/SP

Emenda 2020.082.18304
A Empresa Contratada cabe a total execucdo, fornecimento de material e controle
dos servicos descritos neste memorial.

Antes do inicio das obras a Empresa Contratada devera recolher ART/RRT do
Responsavel Técnico da Empresa Contratada referente a Execugao da Obra.

O Regime de Execucdo sera “Empreitada Global”, cabendo a empresa total
responsabilidade pelo fornecimento de material, emprego de mao de obra e encargos sociais.

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA (4.00 X 1.50M)
As placas de obra e apoio deverao ter medir 8,00m por 3,00m = 24,00 m2, com
suas cores e proporcdes conforme padronizacdao do Governo do Estado de Sao
Paulo, estabelecidas no Manual de Comunicacdo Visual da Secretaria de
Comunicagdes do Estado de Sao Paulo, conforme disponibilizado no site
http://www.comunicacao.sp.gov.br/identidade-visual.

Serdo fixadas nos locais onde os servicos serdo executados durante o periodo de
vigéncia do convénio.

1.1.2 DEMOLICi\O DE PAVIMENTO ASFALTICO
No local indicado no projeto, deverd ser feita mecanicamente a demolicdo da
pavimentacdo danificada para remover a camada asfaltica e a base existente.

1.2 PAVIMENTAGCAO

1.2.1 BASE DE BRITA GRADUADA BGS ESP.12CM
Esta especificagdo se aplica a execugdo de bases granulares, constituidas de
camadas de solos, misturas de solos e pedra britada. As bases constituidas de solo
e pedra britada sdo comumente designadas de “solo-brita”, e as constituidas
exclusivamente de produtos de britagem, bases de brita graduada.

EXECUCAO:

Compreende as operacdes de espalhamento, mistura e pulverizacdo,
umedecimento ou secagem, compactacdo e acabamento dos materiais importados,
realizados na pista, devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades
gue permitam, apos compactacdo, atingir a espessura projetada, sempre
observando o perfeito caimento a fim de orientar as aguas pluviais.
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Os materiais de base serdao explorados, preparados e espalhados de acordo com
Especificacbes Complementares.

Quando houver necessidade de executar camadas de base com espessura final
superior a 20 cm, estas serao subdividas em camadas parciais, nenhuma delas
excedendo a espessura de 20 cm. A espessura minima de qualquer camada de base
sera de 12 cm, apds a compactagao.

O grau de compactacao devera ser, no minimo 100%, em relacdo a massa
especifica aparente, seca, maxima, obtida no ensaio DNER-ME 48-64, e o teor de
umidade devera ser a umidade do ensaio citado +- 2%.

1.2.2 IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE (EMULSAO CM-30)
Consiste a imprimagcao na aplicacado de uma camada de emulsao CM-30
(impermeabilizante) sobre a superficie da base concluida, antes da execucgdo do
revestimento betuminoso, objetivando:

- Aumentar a coesao da superficie da base, pela penetracao do material betuminoso
empregado;
- Impermeabilizar a base.

EXECUCAO:
ApOs a perfeita conformacdo geométrica da base, procede-se a varredura da sua
superficie, de modo a eliminar o pd e o material solto existente.

Aplica-se a seguir a emulsdo impermeabilizante CM-30, na temperatura compativel,
na quantidade certa e de maneira uniforme. O material ndo deve ser distribuido
quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva, ou
guando esta estiver iminente. A temperatura de aplicacdao do material betuminoso
deve ser fixada para cada tipo de ligante, em fungdo da relagdo temperatura-
viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor
viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas para
espalhamento sdao de 20 a 60 segundos.

Deve-se imprimir a pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel, fechada ao transito. Quando isto ndo for possivel, trabalhar-se-a em meia
pista, fazendo se a imprimacao da adjacente, assim que a primeira for permitida a
sua abertura ao transito. O tempo de exposicdo da base imprimida ao transito sera
condicionado pelo comportamento de primeira, ndao devendo ultrapassar a 30 dias.

A fim de evitar a superposicao, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicagoes,
devem-se colocar faixas de papel transversalmente, na pista, de modo que o inicio
e o término da aplicagdo do material betuminoso situem-se sobre essas faixas, as
quais serdo, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicacao do material betuminoso
deve ser imediatamente corrigida. Na ocasido da aplicacdo do material betuminoso,
a base deve se encontrar levemente Umida.

1.2.3 IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE (EMULSAO RR-1C)

Consiste a imprimacao na aplicagdo de uma camada de emulsdao RR-1C (ligante)
sobre a superficie de uma base concluida e impermeabilizada, antes da execugdo
do revestimento betuminoso, objetivando:
- Aumentar a coesao da superficie da base, pela penetracao do material betuminoso
empregado;
- Promover condicbes de aderéncia entre a base e o revestimento;
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EXECUCAO:

ApOs a aplicacdo da emulsdo impermeabilizante CM-30, aplica-se a emulsdo ligante
RR-1C, na temperatura compativel, na quantidade certa e de maneira uniforme. O
material ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de
10°C, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A temperatura de
aplicacao do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em
funcdo da relagao temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que
proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidade
recomendadas para espalhamento sao de 20 a 60 segundos.

Deve-se imprimir a pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel, fechada ao transito. Quando isto ndo for possivel, trabalhar-se-a em meia
pista, fazendo se a imprimacao da adjacente, assim que a primeira for permitida a
sua abertura ao transito. O tempo de exposicdo da base imprimida ao transito sera
condicionado pelo comportamento de primeira, nao devendo ultrapassar a 30 dias.

A fim de evitar a superposicao, ou excesso, nos pontos inicial e final das
aplicacdes, devem-se colocar faixas de papel transversalmente, na pista, de modo
que o inicio e o término da aplicacdo do material betuminoso situem-se sobre
essas faixas, as quais serdao, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicagcao do
material betuminoso deve ser imediatamente corrigida. Na ocasido da aplicagao
do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente imida.

Camada de rolamento em CBUQ (3cm)

Concreto betuminoso é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em
usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e
material betuminoso, espalhado e comprimido a quente.

Sobre a base imprimida, a mistura sera espalhada, de modo a apresentar, quando
comprimido, a espessura do projeto.

Nos locais onde for executada apenas recapeamento (sem execugdo de nova base),
a pavimentacdo devera ser feita de forma que fique perfeitamente nivelada com os
trechos adjacentes.

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execucdo da imprimacdo e a do
revestimento, ou no caso de ter havido transito sobre a superficie imprimada, ou
ainda, ter sido a imprimacgao recoberta com areia, pé de pedra, etc., devera ser
feita uma pintura de ligagao.

A temperatura de aplicagdo do cimento asfatico deve ser determinada a cada tipo
de ligante, em fungdo da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro
da faixa de 75 e 150 segundos, Saybol-Furol, indicando-se preferencialmente a
viscosidade de 85 + 10 segundos, Saybol-Furol. Entretanto, ndo devem ser feitas
misturas a temperaturas inferiores a 107°C e nem superiores a 177°C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C, acima da
temperatura do ligante betuminoso.

A temperatura de aplicacdo do alcatrdo sera aquela na qual a viscosidade Engler

situe-se em uma faixa de 25 +- 3. A mistura, neste caso, ndao deve deixar a usina
com temperatura superior a 106°C.
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OBSERVAGOES

Todo custo com mobilizacdo e desmobilizagcdo, canteiro de obras, container
escritorio, banheiro quimico e outras despesas preliminares ou do canteiro de obras,
necessarias a execugao da obra e outras despesas indiretas porventura omissas no
orcamento, devera ser custeado pela empresa contratada, podendo ser incluido no
calculo do BDI, se for o caso.

Em hipdtese nenhuma deverdo ser executados os servicos de imprimagao,
pavimentacao ou pintura em dias de chuva, ou quando esta estiver eminente, ou
com o pavimento molhado.

Cabera a Empresa Contratada a total execugdo, fornecimento de material e controle
dos servigos tais como descritos neste memorial.

Para atividades omissas neste memorial, deverdo ser seguidas as normas ABNT e
especificacdes do DNIT.

Roseira, 10 de dezembro de 2021.
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Edgard Vilela Rodrigues Neto Fe ando Augusto de i

Arquiteto e Urbanista CAU A40364-4 Prefeito Municipal de Roseira
RRT SI11490366I00CT001

Pagina 4 de 4



